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11.28  Pruebas no Destructivas 
 
MATERIA: PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 
DURACION: 64 HORAS 
CREDITOS: 8 
 
OBJETIVO: El alumno conocerá los conceptos básicos de pruebas no destructivas.  
TEMARIO 
 
1. INTRODUCCIÓN 10

1.1 Las pruebas no destructivas  
1.2 Cronología descriptiva de las pruebas no destructivas  
1.3 Inspección visual  
1.4 Pruebas magnéticas  
1.5 Pruebas electromagnéticas  
1.6 Líquidos penetrantes  
1.7 Pruebas radiográficas  
1.8 Pruebas de fuga  
1.9 Emisión acústica 

 
2. PRUEBAS DE INFRARROJO 10

2.1 Consideraciones teóricas de termografía infrarroja 
2.1 Principales Técnicas de Termografía Infrarroja 
2.2Procedimiento de prueba de termografía infrarroja  

3.  MÉTODO DE DUREZA DE SUPERFICIE 10
 

3.1 Método de rebote  
3.2 Equipo  
3.3 Procedimiento general de la prueba del martillo de rebote de Schmidt  
3.4 Aplicaciones de la prueba del martillo de Schmidt  
3.5 Limitaciones 

 
4. ULTRASONIDO 10

4.1 Prueba de velocidad de pulso ultrasónico  
4.2 Teoría de propagación de onda  
4.3 Instrumento de prueba de velocidad de pulso.  
4.4 El método de velocidad de pulso.  
4.5 Factores que afectan la velocidad de pulso.  
4.6 Efectos de las propiedades del concreto.  
4.7 Otros efectos  
4.8 Normalización del método de velocidad de 
pulso  

           4.9 Aplicaciones del método de velocidad de pulso
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5. MÉTODOS DE FRECUENCIAS DE RESONANCIA 10
           5.1 Equipo de prueba  
           5.2 Generación de vibraciones  
           5.3 Detección de vibraciones  
           5.4 Operación del sonómetro  
           5.5 Cálculo del módulo dinámico de elasticidad y rigidez, 
                 y de la relación de poisson  

5.6 Factores que afectan  la  frecuencia  de  resonancia 
       Y el módulo de elasticidad dinámica.   

  

6. PRUEBA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 14 
6.1 Ley de ohm  
6.2 Resistividad eléctrica  

 

 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE: 
 

Para el desarrollo exitoso de los temas incluidos en el programa de estudio, se 
llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

- Exposición interactiva de temas en clase por parte del instructor 
(Pizarrón, pintarrón, proyector de transparencias, cañón proyector, etc.) 

 
- Discusión en clase de tópicos de lectura asignados previamente. 

 
- Utilización de computadoras en clase por parte de los alumnos, para 

manejar paquetes de software ilustrativos de los temas. 
 

- Los alumnos desarrollarán un proyecto a lo largo del curso, siendo 
apoyados y dirigidos por el instructor en todas las fases de dicho 
proyecto. 

 
- Los alumnos harán presentaciones en clase alusivas a su proyecto. 

 
- Se invitará ocasionalmente a especialistas en algunos de los temas del 

curso para enriquecer el aprendizaje. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS: 
 

- Tareas con valor para la calificación final. 
 

- Trabajos de investigación durante la realización del curso. 
 

- Participación en clase.
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- Exposiciones. 

 
- Evaluaciones escritas. 
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